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- Techniques et technologies: conservation et restauration des oeuvres d'art
de la finalité g2

Cools Catherine

Objectifs

ATTENTION ! Le cours se donne une année sur deux car il est donné en méme temps aux master 1 (C4SC2) et 2
(C5SC2) spécialisés. Il est donc interverti avec un second workshop.

Au terme du 2e quadrimestre du cours de technique et technologie de la conservation-restauration, I'étudiant de master 1 pourra:
Année académique paire (2023-2024)

Analyser, décoder, interpréter, critiquer, vérifier et intégrer de nouveaux contenus techniques et technologiques de publications
relatives a la pratique de la conservation-restauration du verre.

Expliquer par écrit et a l'oral les expériences scientifiques et les résultats obtenus lors des cours en comparaison avec avec la
littérature spécialisée.

Employer des ahésifs époxydiques : collages joints en bout (droits ou biseautés), infiltrations dans les casses, collages plats sur
plats, comblements (feuilles, tessons intermédiaires).

Choisir 'adhésif époxydique le mieux adapté (selon ses caractéristiques physico-chimiques) aux contraintes d'assemblage qu'il
rencontre.

Se procurer aupres des fournisseurs les adhésifs nécessaires. Etablir et suivre un protocole d'essais en atelier relatif aux adhésifs
en conservation-restauration.

Teinter et/ou charger les adhésifs dans la masse en vue d'imiter des décors (émail) et des types de verres (pates de verre,
opalines, verres opalins, verre transparent coloré).

Contenu

Année académique paire (2023-2024)

Les adhésifs optiques et les techniques d’assemblage-collage et de comblement du verre plat transparent, translucide
(incolore et coloré) et opaque.

Mmanipulations, expériences, échantillonnage, observations et comparaisons

Méthode d’enseignement et d’apprentissage

Apprentissage de la théorie par la pratique d'exercices guidés, analyse des résultats collégiale et comparaisons avec la littérature
spécialisée.
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Fiche technique Araldite 2020 (pdf)

Fiche technique Epotek 301-2 (pdf)

Tech Tip 1 Proper Mixing and Handling of Epoxies (pdf) Tech Tip 5 Using expired product (pdf)

Tech Tip 7 Epoxy Crystallization (pdf)

Tech Tip 11 Converting Mix Ratios (pdf)

Tech Tip 13 Surface Preparation (pdf)

Fiche technique HXTAL NYL-1 (pdf)

Fiche de données de sécurité 97250-A-HXTAL NYL-1,Resin Fiche de données de sécurité 97250-B-HXTAL NYL-1, Hardener

Mode d'évaluation pratiqué

MATERIAUTHEQUE 75%

Constitution d’'une farde ou boite d’échantillons conservés a long terme par I'étudiant. Tous les échantillons ou éprouvettes seront
datés, accompagnés de leurs références et d’observations personnelles.

La qualité technique des essais ainsi que I'aspect esthétique des échantillons seront pris en compte.
Compte-rendu oral (soutenu par PPt) 25%

L’aboutissement du travail de I'étudiant consistera en une comparaison des résultats obtenus avec les données récoltées dans la
litterature scientifique a présenter avec la matériautheque.

Support de cours

Support de cours : vous pouvez vérifier si un support de cours est requis pour ce cours sur Mylntranet > mes études > mes cours
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