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Cools Catherine

Objectifs

Contenu

WORKSHORP | // Année académique paire
Les adhésifs optiques et les techniques dassemblage-collage du verre - approfondissement
WORKSHOP Il // Année académique impaire

Les comblements en résine pour la restauration du verre

— manipulations, expériences, échantillonnage, observations et comparaisons, recherches, innovation

Méthode d’enseignement et d’apprentissage

Apprentissage de la théorie par la pratique d'exercices guidés, analyse des résultats collégiale et comparaisons avec la littérature
spécialisée.

Bibliographie
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Mode d'évaluation pratiqué

L’étudiant présente le résultat final des exercices proposés. Lors d’un entretien oral, il lui sera demandé de comparer les résultats
obtenus avec les données récoltées dans la littérature scientifique et d'expliquer sa méthodologie de travail.

La qualité technique des essais ainsi que l'aspect esthétique des échantillons seront pris en compte. Les connaissances
théoriques et techniques seront également évaluées.

Support de cours

Support de cours : vous pouvez vérifier si un support de cours est requis pour ce cours sur Myintranet > mes études > mes cours
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